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พลอยตระกลูคอรนัดมั อาท ิทบัทมิ ไพลนิ และ 
แซปไฟร์สีอื่นๆ ได้รับความนิยมมายาวนาน
โดยพลอยชนิดนี้ที่ตลาดนิยมนอกจากกลุ่มที่
เนือ้พลอยใสสะอาดแล้ว กลุ่มทีม่ปีรากฎการณ์
ต่างๆ เช่น สาแหรก (Star) หรือการเปลี่ยนสี 
(Color Change) ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน 

นายทานซิม คาน มาลิค (Mr.Tanzim Khan 
Malik) (รูปที่ 1) เจ้าของร้าน Genuine Gems  
& Jewellery Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผู้ริเริ่มน�าพลอย
แซปไฟร์ทีม่ลีกัษณะปรากฏแบบใหม่ คอืมีลกัษณะ
การเหลือบแสงสีทองเป็นประกายเนื่องจากการ
สะท้อนของแสงจากต�าหนิแร่โลหะจ�านวนมาก 
และขนาดใหญ่อยู ่ภายในพลอย โดยพลอยที่ม ี
ลักษณะปรากฏการณ์นี้ได้ถูกขายในท้องตลาด 
ในชื่อ แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง (Golden 
Sheen Sapphire) จนเป็นที่รู้จักในตลาดอัญมณี

เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558 นายทานซิม  
คาน มาลิค ได้น�าแซปไฟร์เหล่านี้เข้ามาในงาน 
Hong Kong Jewelry and Gem Fair โดยจ�าหน่าย ในชื่อ แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง (Golden 

Sheen Sapphire) โดยคุณทานซิมได้ให้ข้อมูล 
เพิ่มเติมว่า เขาพยายามที่จะพัฒนาและสั่งสม
เทคนิคการเจียระไนพลอยเหล่าน้ี เพ่ือที่จะท�าให ้
มีปรากฏการณ์ประกายเหลือบสีทองเหล่านี้ได้
ชัดเจนและสวยงาม และแซปไฟร์ชนิดนี้พบได้ใน
ทางภาคตะวันออกของประเทศเคนยา ใกล้กับ
ชายแดนประเทศโซมาเลีย ในทวีปแอฟริกา เมื่อ
ประมาณปี 2552 ซึ่งมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ได้ 
ให้ความสนใจมาซ้ือและน�าไปจ�าหน่ายท่ัวโลก 
เป็นจ�านวนมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ซื้อมีทั้งใน
ยุโรป (สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์ 
เบลเยียม และเยอรมนี), เอเชีย (ไต้หวัน, ฮ่องกง, 
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ออสเตรเลีย และ
อเมริกา  โดยสีของปรากฏการณ์แซปไฟร์ประกาย
เหลือบสีทอง สีของเน้ือพลอยจะต้องเป็นสีเหลือง
ทอง หรือสีน�้าเงิน ที่มีการเหลือบแสงสีทองชัดเจน 
(รูปท่ี 2) ปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกพลอยชนิดนี้ 
ในแต่ละทวีปแบ่งออกเป็น โซนยุโรปประมาณ  
40%, โซนอเมริกาประมาณ 40% และโซนเอเชีย 
ประมาณ 20%

แซปไฟร์ชนิดนี้ส ่วนใหญ่มักพบว่ามีเนื้อ
พลอยเป็นสีเหลืองทอง อาจพบแถบสีเขียว หรือ 
สีเหลือง สีเทาและสีน�้าเงิน องค์ประกอบทางเคมี 
คือ อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al
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3
)  มีความแข็ง 

(Hardness) เท่ากับ 9 ตามโมห์สเกล ความถ่วง 
จ�าเพาะ (S.G.) ประมาณ 4 ค่าดัชนีหักเห (R.I.) 
1.770 – 1.762 โดยคุณภาพของพลอยชนิดนี้ขึ้น 
อยู่กับลักษณะของปรากฏการณ์การเหลือบสีทอง 
(Sheen effect) ซึ่งเกิดจากการสะท้อนของแสงกับ
มลทินภายในพลอย ซึ่งจะต้องอาศัยการเจียระไน
ทีถ่กูต้องและเหมาะสมเท่านัน้ จากนัน้จงึพจิารณา
เรื่องสีเนื้อพลอยเป็นล�าดับถัดไป โดยสีเหลืองทอง
จะได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศแถบเอเชีย 
นอกจากนี้ยังสามารถพบปรากฏการณ์การเหลือบ
แสงสีทองและปรากฏการณ์สาแหรกได้อีกด้วย  
(รูปที่ 3)

ในปัจจุบันแซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง 
ยังไม่มีมาตรฐานการให้คุณภาพของพลอยชนิดนี้
ในระดับสากล ดังนั้นการซื้อขายในปัจจุบันจึงข้ึน
อยูก่บัความชืน่ชอบและความพงึพอใจของทัง้ผูซ้ื้อ
และผู้ขาย ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซ้ือ 
และผู้ขาย ทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถออกใบรับรอง
ผลการตรวจสอบได้ดังรูปที่ 4

ผูอ่้านทีส่นใจต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ห ้องปฏิบัติการตรวจสอบ
อัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
เคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 
อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 หรอืสอบถามเพิม่เตมิ
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 2634-4999 ต่อ  
404, 405 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน  
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

รูปที่ 2 ลักษณะปรากฏของแซปไฟร์ 
ประกายเหลือบสีทอง (ภาพ: Genuine Gems & 

Jewellery Co., Ltd., and GIT Laboratory)

รูปที่ 1 นายทานซิม คาน มาลิค  
ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล (ภาพ: GIT Laboratory)

Figure 1 : Mr. Tanzim Khan Malik  
(Photo: GIT Laboratory)

Figure 2 :Appearance of  Golden 
sheen sapphire 

 (Photo: Genuine Gems & Jewellery Co., Ltd., 
and GIT Laboratory)

แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง 
(Golden Sheen Sapphire)
โดยนายธนพงษ์ เหลืออัมพร และนายแสงทิพย์ แสงบัวงามล�้า
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รูปที่ 3 ปรากฏการณ์สาแหรกพร้อมกับ 
การเหลือบแสงสีทอง (ภาพ: GIT Laboratory)

รูปที่ 4 ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบ
แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง

โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี  
(GIT-GTL)

Figure 4 : Example of Golden Sheen Sapphire 
Testing Result Report issued by The Gem 

and Jewelry Laboratory (GIT-GTL)

Figure 3 : Star phenomenon along with a 
golden glow (Photo: GIT Laboratory)

The corundum gems such as ruby, sapphire, and 
other colored sapphires have been popular for a 
long time. Apart from the group of clean and clear 
stone, there is another very popular group of stones 
which have exhibited various optical phenomena, 
such as star and color change.

Mr. Tanzim Khan Malik (Figure 1), the owner of 
Genuine Gems & Jewellery Co., Ltd., is the 
leader in introducing sapphires with the new  
appearance of golden sheen phenomena due to 
the reflection of light from many metallic mineral 
inclusions within the stones. Nowadays, gemstones 
with this phenomena are sold in the market as 
“Golden Sheen Sapphire” and becoming well-known 
in the jewelry market.

These sapphires were introduced to the market by 
Mr.Tanzim Khan Malik at Hong Kong Jewelry 
and Gem Fair, September 2015, under the name 
of “Golden Sheen Sapphire”. He claimed this 
particular gem to be found, since 2009, around 
the eastern part of Kenya near the border of  
Somalia, in Africa.The intensive improvement of 
the cutting techniques accumulated for years by 
him has brought the beauty of the sheen effect to 
these sapphires. These gems have been popular 
among the buyers from Europe (United Kingdom, 
France, Switzerland, Belgium and Germany), Asia 
(Taiwan, Hong Kong, Korea, Japan, China and 
India) also America and Australia. The prominent 
colors of Golden sheen are golden-yellow and 
blue with a golden glow (Figure 2). At present, 
The export percentages for this kind of gem in 
each continent is 40% Europe, 40% America, and 
approximately 20% Asia, according to Mr. Tanzim 
Khan Malik.

These sapphires are most often found with a 
golden-yellow body color. However, the stone 
have also been found in greenish, yellowish, 
grayish and blueish color. The chemical composition 
is Aluminum oxide (Al2O3) with a Hardness of 9 
according to the Mohs scale, specific gravity 
(S.G.) of approximately 4, and a refractive index 
(R.I.) of 1.770 - 1.762. The quality of this kind of 
gem depends on the Sheen effects caused by the 
reflection of lights on internal metallic inclusions. 
The cut must be only in the right angel to exhibit 

the sheen. Then, the color of the gemstone is next 
considered. The golden-yellow is the most desirable, 
especially in Asian countries. Furthermore,  
besides of sheen sapphire, some star sapphires can 
be found as well (Figure 3).

Currently, the quality of Golden Sheen Sapphire 
doesn’t have an internationally recognized  
standard of evaluation. That means, sales and 
purchases of this kind of gem, at present, depend 
on the favor and the satisfaction of both buyers 
and sellers. For ensuring buyers and seller’s 
confidence, GIT Gem Testing Laboratory can 
issue a certificate of examination results as shown 
in (Figure 4).

Interested Readers can find more information by 
contacting GIT Gem Testing Laboratory, The Gem 
and Jewelry Institute of Thailand (Public  
Organization), 4th Floor, ITF Tower, Silom Road, 
Suriyawong, Bangrak, Bangkok, 10500, or for 
more information, please call +66 2634-4999 ext. 
404, 405 from 09.00AM – 05.00 PM every day 
except Saturday – Sunday and public holidays.

GolDeN sheeN saPPhIre
By Mr. Thanapong Lhuaumporn and Mr. Saengthip Saengbuangamlam

41JULY •  AUGUST 2016


